
プラスチック製のため

割れている。

プラスチック製のため

割れている。

① 漂白材（ケミカル材）の影響による 水漏れが考えられます！

② こちらは アナハイム社 製品のコピー商品 です。

　シルバーのリング⇒正規のアナハイムディスポーザーは 材質が

　金属でできているため 割れませんが上記は、プラスチックの為、

　強く締めたとき（ハンマーのようなもので叩いて…）割れた？

　と考えられます。


